
Anteil Polymer / Kreide
CO2 Reduzierung bei 

Erhöhung von CACO3 [%]
LLDPE + 50% CACO3 0

LLDPE + Lucofin  
(60% CACO3)

-5,73

LLDPE + Lucofin 
(70% CACO3)

-17,73

Anteil Polymer / Kreide
CO2 Senkung bei reduzierter 

Wanddicke 
und Erhöhung von CACO3 [%]

LLDPE + 50% CACO3 0

LLDPE + Lucofin  (60% CACO3) -37,15

LLDPE + 70% CACO3 -45,16
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